
Ионная полимеризация

Катионная полимеризацияАнионная полимеризация

   ΑΧΧΗΧΧΑΗ    ΜΧΧΑΧΧΑΜ

Ионно-координационная полимеризация
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Склонность мономеров к полимеризации

-++

N-винилкарбазол

+-+
Акрилонитрил, метакрилонитрил 

++-Альдегиды, кетоны
-+-Простые виниловые эфиры
--+Сложные виниловые эфиры 
--+Галогенированные олефины 

+++
Стирол, α-метилстирол 

+++1,3-диены  
-+-1,1-диалкилолефины 

---α-олефины 

+++Этилен 
АнионныйКатионныйРадикальный

Тип инициирования
Мономер 

RCHCHCHCH 2

  2356256 , ΧΗΧΗΧΗΧΧΗΧΗΗΧ 


