


Чавун — сплав заліза з вуглецем, який може •
містити від 2,14 до 4,3 % вуглецю і більше.

Чисте залізо має обмежене застосування. В •
техніці зазвичай використовують сплави заліза з 
вуглецем, які поділяють на сталі і чавуни. Сталі 
містять до 2 % вуглецю, а чавуни — від 2,14 до 4 % 
вуглецю і навіть більше.



Виробництво чавуну
Чавун одержують із залізної руди в спеціальних вертикальних 
печах, які називають доменними печами, або домнами. Доменні 
печі — це складні споруди з вогнетривкого матеріалу із 
зовнішньою сталевою обшивкою. Висота сучасних доменних 
печей сягає 30 м, а внутрішній діаметр — до 6 м.


